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检测报告说明 

 

一、对本报告有异议者，请于收到报告之日起十五天内提出复核申请。 

二、检测报告涂改或无检验检测专用章无效。 

三、检测报告无编制人、审核人及检测报告签发人签字无效。 

四、送样委托检验，本检验检测机构仅对来样负责。 

五、未经本检验检测机构同意，不得部分复制本报告。 
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质量保证声明 

质量办公室对本试验的检查/审核遵循了如下 GLP 法规： 

美国食品药品监督管理局（FDA）良好实验室规范（GLP）法规 21 CFR 第

58 部分。 

 

 

质量办公室负责检查试验过程，检查日期见下表，并报告试验负责人和试验

机构负责人。 

质量办公室对最终报告进行审核，报告中的方法符合标准操作规程要求，结

果与根据试验计划书进行的非临床试验研究的原始数据一致。 

 

监督 监督日期 报告试验负责人日期 报告试验机构负责人日期 

试验计划书 2021-03-10 2021-03-10  

试验过程 2021-03-16 2021-03-16  

原始数据    

最终报告    
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GLP 符合声明 

 

本试验完全符合试验计划书的技术要求。 

本试验按照美国食品药品监督管理局（FDA）良好实验室规范（GLP）法规

21 CFR 第 58 部分的规定进行。 

 

 

 

 

日期确认 

接样日期 2021-03-08 

试验计划书生效日期 2021-03-10 

试验操作开始日期 2021-03-11 

试验操作结束日期 2021-03-19 

报告完成日期  
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报告摘要 

1 试验样品 

样品名称 手术衣 

制造商 吴江市涂泰克纺织后整理有限公司 

地址 江苏省苏州市吴江区盛泽镇南环三路 1599 号 

型号 未提供 

批号 TTK-20201118 

2 主要参考标准 

ISO 10993-10:2010 医疗器械生物学评价 第 10 部分：刺激与皮肤致敏试验 

3 试验方法 

依据 ISO 10993-10:2010 医疗器械生物学评价 第 10 部分：刺激与皮肤致敏试验，该试

验系统用新西兰兔来检测试验样品浸提液与试验系统直接接触引起的皮肤刺激反应，评价样

品潜在的皮肤刺激反应。 

试验计划书编号：SDWH-PROTOCOL-GLP-M202101058-5。 

4 结论 

在本次试验条件下，试验样品的非极性浸提液在兔皮肤反应类型为极轻微刺激作用。 
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检测报告正文 

1 目的 

该试验系统用新西兰兔来检测试验样品浸提液与试验系统直接接触引起的皮肤刺激反

应，并类推到人类，但试验结果并不代表样品真正的皮肤刺激反应危险性。 

2 参考标准 

ISO 10993-10:2010 医疗器械生物学评价 第 10 部分：刺激与皮肤致敏试验 

ISO 10993-12:2021 医疗器械生物学评价 第 12 部分：样品制备与参照材料 

ISO 10993-2:2006 医疗器械生物学评价 第 2 部分：动物福利要求 

3 执行规范 

美国食品药品监督局《非临床研究实验室的良好实验室规范》21 CFR 58 部分。 

ISO/IEC 17025:2017 检测和校准实验室能力的通用要求（CNAS—CL01《检测和校准实

验室能力认可准则》）中国合格评定国家认可委员会 实验室认可 注册号：CNAS L2954。 

RB/T 214—2017《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》 中国国家

认证认可监督管理委员会 检验检测机构资质认定 证书编号：CMA 180015144061。 

4 试验和对照样品确定 

4.1 试验样品 

样品名称 手术衣 

制造商 吴江市涂泰克纺织后整理有限公司 

制造商地址 江苏省苏州市吴江区盛泽镇南环三路 1599 号 

来样原始状态 Gamma 辐照灭菌 

CAS 编号 未提供 

型号 未提供 

规格 未提供 

批号 TTK-20201118 

样品材料 SMS 无纺布 

包装材料 纸塑袋 

物理状态 固体 

颜色 蓝色 

密度 未提供 

稳定性 未提供 

溶解度 未提供 

保存条件 室温 

预期用途 未提供 

附加信息 未提供 

试验样品信息是由样品委托单位提供。 

委托单位负责遵守 GLP 试验有关样品的相关规定。 

4.2 对照样品 

4.2.1 阴性对照样品 

名称：芝麻油（SO） 

制造商：吉安市青原区绿源天然香料油提炼厂 
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规格：5kg 

批号：20201218 

性状：油状液体 

颜色：淡黄色 

保存条件：室温 

4.2.2 阳性对照样品 

名称：十二烷基硫酸钠 

制造商：罗恩试剂 

规格：500g 

批号：RH178474 

性状：粉末 

颜色：白色 

保存条件：室温 

溶剂：芝麻油 

浓度：20% 

配制日期：2020-12-29 

5 仪器和试剂 

5.1 仪器设备 

仪器名称 仪器编号 校正有效期 

电子秤 SDWH2436 2021-05-21 

卧式大容量恒温培养振荡器 SDWH2718 2021-08-10 

钢直尺 SDWH463 2021-07-06 

立式压力蒸汽灭菌器 SDWH2097 2022-03-09 

5.2 试剂 

试剂名称 供应商 批号 

芝麻油（SO） 吉安市青原区绿源天然香料油提炼厂 20201218 

十二烷基硫酸钠 罗恩试剂 RH178474 

6 试验系统鉴别 

种属：新西兰白色纯种大白兔 

数量：3 只 

性别：雌性 

重量：试验开始体重不低于 2.0kg 

健康状况：健康未使用、初成年，未产且无孕 

饲养：按组饲养在笼子内，做好标识编号、试验代号、试验开始日期。 

动物鉴别：染色标记 

笼子：不锈钢笼子 

适应期：在实验环境下 7 天。 

7 饲养和护理 

动物来源：苏州高新区镇湖实验动物科技有限公司 [许可证号：SCXK（苏）2020-0007]。 

垫料：NA  
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饲料：实验兔全价颗粒饲料，苏州高新区镇湖实验动物科技有限公司 

水：自来水（符合 GB 5749-2006 卫生标准） 

室温：18-26°C 

相对湿度：30%-70% 

光照：每天需要 12 小时光照，全光谱日光灯 

人员：检测人员有相应检测资质。 

选择：选择健康未使用过的动物。 

食物、水中无干扰试验数据污染物存在。 

8 试验系统和给药途径确认 

依据现行试验标准，新西兰大白兔被指定作为评价原发性皮内刺激作用合适的动物模型。

该试验采用 20％的十二烷基硫酸钠作为皮肤刺激反应的阳性对照已经在苏州大学卫生与环

境技术研究所试验得到证实（表 3）。 

将试验样品浸提液 0.5mL 滴到 2.5cm×2.5cm 大小的吸收性纱布片，然后将纱布片直接

与兔背部皮肤接触，被认为是最佳接触方式。 

9 试验设计 

9.1 浸提液制备 

9.1.1 样品前处理 

无需前处理程序。 

9.1.2 样品浸提 

无菌条件下取样，随机取主材部分，计算每份样品的接触部分（内层接触面）的标准表

面积，并按下表的浸提比例（样品：浸提介质）在密闭的惰性容器内震荡浸提。浸提介质为

芝麻油。 

浸提前后浸提液状态未发生改变。浸提完成后室温保存，24h 内用于测试。浸提液 pH

值未经调整，未经过滤、离心、稀释等处理。不加供试品，同条件制备阴性对照液。 

9.2 试验步骤 

试验前 4-24 小时将动物背部脊柱两侧被毛除去（约 10cm×15cm），作为试验和观察部

位。 

将试验样品浸提液和溶剂对照液各 0.5mL 分别滴到 2.5cm×2.5cm 大小的吸收性纱布片

上备用。 按图 1 所示，分别将浸透样品浸提液和溶剂对照液的纱布片直接接触兔脊柱两侧

的皮肤，然后用绷带固定贴敷至少 4 小时。接触期结束后取下敷贴片，用水或无刺激的适宜

溶剂清洗，除去残留物。 

样品 实际取样 
浸提过程 

最终浸提液 
浸提比例 浸提体积 浸提条件 

样品非极性浸提液 
表面积 

120 cm2 
6 cm2:1 mL 20.0 mL 

50°C, 72h 
澄清 

非极性阴性对照液 / / 10.0 mL 澄清 

TT
K涂
泰
克

®仅
供
材
料
证
明
，
第
三
方
转
载
无
效
. 
TT
K涂
泰
克

®仅
供
材
料
证
明
，
第
三
方
转
载
无
效
.

TT
K涂
泰
克

®仅
供
材
料
证
明
，
第
三
方
转
载
无
效
. 
TT
K涂
泰
克

®仅
供
材
料
证
明
，
第
三
方
转
载
无
效
.

TT
K涂
泰
克

®仅
供
材
料
证
明
，
第
三
方
转
载
无
效
. 
TT
K涂
泰
克

®仅
供
材
料
证
明
，
第
三
方
转
载
无
效
.

TT
K涂
泰
克

®仅
供
材
料
证
明
，
第
三
方
转
载
无
效
. 
TT
K涂
泰
克

®仅
供
材
料
证
明
，
第
三
方
转
载
无
效
.

TT
K涂
泰
克

®仅
供
材
料
证
明
，
第
三
方
转
载
无
效
. 
TT
K涂
泰
克

®仅
供
材
料
证
明
，
第
三
方
转
载
无
效
.

TT
K涂
泰
克

®仅
供
材
料
证
明
，
第
三
方
转
载
无
效
. 
TT
K涂
泰
克

®仅
供
材
料
证
明
，
第
三
方
转
载
无
效
.

TT
K涂
泰
克

®仅
供
材
料
证
明
，
第
三
方
转
载
无
效
. 
TT
K涂
泰
克

®仅
供
材
料
证
明
，
第
三
方
转
载
无
效
.

TT
K涂
泰
克

®仅
供
材
料
证
明
，
第
三
方
转
载
无
效
. 
TT
K涂
泰
克

®仅
供
材
料
证
明
，
第
三
方
转
载
无
效
.

TT
K涂
泰
克

®仅
供
材
料
证
明
，
第
三
方
转
载
无
效
. 
TT
K涂
泰
克

®仅
供
材
料
证
明
，
第
三
方
转
载
无
效
.

TT
K涂
泰
克

®仅
供
材
料
证
明
，
第
三
方
转
载
无
效
. 
TT
K涂
泰
克

®仅
供
材
料
证
明
，
第
三
方
转
载
无
效
.

TT
K涂
泰
克

®仅
供
材
料
证
明
，
第
三
方
转
载
无
效
. 
TT
K涂
泰
克

®仅
供
材
料
证
明
，
第
三
方
转
载
无
效
.

TT
K涂
泰
克

®仅
供
材
料
证
明
，
第
三
方
转
载
无
效
. 
TT
K涂
泰
克

®仅
供
材
料
证
明
，
第
三
方
转
载
无
效
.

TT
K涂
泰
克

®仅
供
材
料
证
明
，
第
三
方
转
载
无
效
. 
TT
K涂
泰
克

®仅
供
材
料
证
明
，
第
三
方
转
载
无
效
.



苏州大学卫生与环境技术研究所 报告编号：SDWH-M202101058-5 

第 10页 共 14页 

 
1—头部；2—试验部位；3—对照部位；4—去毛的背部区域；5—尾部 

图 1 皮肤应用部位 

9.3 结果观察 

取下敷贴片后(1±0.1) h, (24±2) h, (48±2) h 和 (72±2) h 观察敷贴部位及周围皮肤组

织反应，包括红斑、水肿和坏死等记录之。根据红斑、水肿发生情况可记分为 0、1、2、3、

4 标准记分等级。详见表 1。 

表 1 皮肤刺激反应记分系统 

皮肤反应 刺激评分 

红斑和焦痂形成  

无红斑 0 

极轻微红斑（勉强可见） 1 

清晰红斑 2 

中度红斑 3 

重度红斑（紫红色）至无法进行红斑分级的焦痂形成 4 

水肿形成  

无水肿 0 

极轻微水肿（勉强可见） 1 

清晰水肿（隆起边缘清晰） 2 

中度水肿（隆起约 1 mm） 3 

重度水肿（隆起超过 1 mm 并超出接触区） 4 

刺激最高记分     8 

应记录并报告皮肤部位的其他异常情况。 

9.4 结果评价 

仅使用(24±2) h, (48±2) h 和 (72±2) h 的观察数据进行计算。 

将每只动物在每一规定时间的红斑和水肿刺激记分相加后再除以观察总数 6（2 个试验

点×3 个观察时间），即为每只动物原发性刺激记分。 

三只试验动物原发性刺激记分的平均数即为原发性刺激指数。 

计算出对照原发性刺激记分，将试验样品原发性刺激记分减去该记分，即得出原发性刺

激记分。该值即为试验样品的原发性刺激指数。根据表 2 评价样品的刺激反应指数类型。 

表 2 兔原发性或累积性刺激指数类型 

平均记分 反应类型 

0~0.4 极轻微 

0.5~1.9 轻度 

2~4.9 中度 

5~8 重度 

2 3 

4 

3 2 

5 

1 
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10 试验结果 

实验过程中动物未出现异常症状或死亡。据观察，试验组一侧皮肤反应未超过空白对照

组一侧皮肤反应，原发性刺激指数为 0。见表 4。 

11 结论 

在本次试验条件下，试验样品的非极性浸提液在兔皮肤反应类型为极轻微刺激作用。 

12 记录存储 

所有与本次试验有关的原始数据和记录都被保存在指定的 SDWH 档案文件中。 

13 保密协议 

签订检测委托合同即认为双方接受保密协议。 

14 试验偏离声明 

本次试验严格按照计划书执行，未发生影响实验数据有效性的偏离。 
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附录一 试验数据 

表 3 皮肤刺激反应阳性对照 

 

注：皮肤刺激阳性对照每六个月进行一次，数据引用 SDWH-M202007070-2（完成日期：

2021-01-01）。 

 

表 4 皮肤刺激反应结果观察 

 
  

浸提液 动物编号 分组 反应 

间隔时间(小时)/记分=左

侧/右侧 

24±2 48±2 72±2 

SO 1 

阳性对照组 
红斑 2/2 3/3 3/3 

水肿 3/3 3/4 4/4 

阴性对照组 
红斑 0/0 0/0 0/0 

水肿 0/0 0/0 0/0 

SO 2 

阳性对照组 
红斑 2/2 2/3 3/4 

水肿 3/3 4/4 4/4 

阴性对照组 
红斑 0/0 0/0 0/0 

水肿 0/0 0/0 0/0 

SO 3 

阳性对照组 
红斑 2/2 2/3 3/4 

水肿 3/3 4/3 4/4 

阴性对照组 
红斑 0/0 0/0 0/0 

水肿 0/0 0/0 0/0 

原发性刺激指数 6.2 

浸提液 动物编号 分组 反应 

间隔时间(小时)/记分=左

侧/右侧 

24±2 48±2 72±2 

SO 1 

试验样品组 
红斑 0/0 0/0 0/0 

水肿 0/0 0/0 0/0 

阴性对照组 
红斑 0/0 0/0 0/0 

水肿 0/0 0/0 0/0 

SO 2 

试验样品组 
红斑 0/0 0/0 0/0 

水肿 0/0 0/0 0/0 

阴性对照组 
红斑 0/0 0/0 0/0 

水肿 0/0 0/0 0/0 

SO 3 

试验样品组 
红斑 0/0 0/0 0/0 

水肿 0/0 0/0 0/0 

阴性对照组 
红斑 0/0 0/0 0/0 

水肿 0/0 0/0 0/0 

原发性刺激指数 0 
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.

TT
K涂
泰
克

®仅
供
材
料
证
明
，
第
三
方
转
载
无
效
. 
TT
K涂
泰
克

®仅
供
材
料
证
明
，
第
三
方
转
载
无
效
.
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附录二 试验样品照片 

 
  

TT
K涂
泰
克

®仅
供
材
料
证
明
，
第
三
方
转
载
无
效
. 
TT
K涂
泰
克

®仅
供
材
料
证
明
，
第
三
方
转
载
无
效
.

TT
K涂
泰
克

®仅
供
材
料
证
明
，
第
三
方
转
载
无
效
. 
TT
K涂
泰
克

®仅
供
材
料
证
明
，
第
三
方
转
载
无
效
.

TT
K涂
泰
克

®仅
供
材
料
证
明
，
第
三
方
转
载
无
效
. 
TT
K涂
泰
克

®仅
供
材
料
证
明
，
第
三
方
转
载
无
效
.

TT
K涂
泰
克

®仅
供
材
料
证
明
，
第
三
方
转
载
无
效
. 
TT
K涂
泰
克

®仅
供
材
料
证
明
，
第
三
方
转
载
无
效
.

TT
K涂
泰
克

®仅
供
材
料
证
明
，
第
三
方
转
载
无
效
. 
TT
K涂
泰
克

®仅
供
材
料
证
明
，
第
三
方
转
载
无
效
.

TT
K涂
泰
克

®仅
供
材
料
证
明
，
第
三
方
转
载
无
效
. 
TT
K涂
泰
克

®仅
供
材
料
证
明
，
第
三
方
转
载
无
效
.

TT
K涂
泰
克

®仅
供
材
料
证
明
，
第
三
方
转
载
无
效
. 
TT
K涂
泰
克

®仅
供
材
料
证
明
，
第
三
方
转
载
无
效
.

TT
K涂
泰
克

®仅
供
材
料
证
明
，
第
三
方
转
载
无
效
. 
TT
K涂
泰
克

®仅
供
材
料
证
明
，
第
三
方
转
载
无
效
.

TT
K涂
泰
克

®仅
供
材
料
证
明
，
第
三
方
转
载
无
效
. 
TT
K涂
泰
克

®仅
供
材
料
证
明
，
第
三
方
转
载
无
效
.

TT
K涂
泰
克

®仅
供
材
料
证
明
，
第
三
方
转
载
无
效
. 
TT
K涂
泰
克

®仅
供
材
料
证
明
，
第
三
方
转
载
无
效
.

TT
K涂
泰
克

®仅
供
材
料
证
明
，
第
三
方
转
载
无
效
. 
TT
K涂
泰
克

®仅
供
材
料
证
明
，
第
三
方
转
载
无
效
.

TT
K涂
泰
克

®仅
供
材
料
证
明
，
第
三
方
转
载
无
效
. 
TT
K涂
泰
克

®仅
供
材
料
证
明
，
第
三
方
转
载
无
效
.

TT
K涂
泰
克

®仅
供
材
料
证
明
，
第
三
方
转
载
无
效
. 
TT
K涂
泰
克

®仅
供
材
料
证
明
，
第
三
方
转
载
无
效
.
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附录三 客户提供的资料 

1 工艺流程 

未提供。 

2 其他信息 

未提供。 

 

———————————————————— 

以下空白 

TT
K涂
泰
克

®仅
供
材
料
证
明
，
第
三
方
转
载
无
效
. 
TT
K涂
泰
克

®仅
供
材
料
证
明
，
第
三
方
转
载
无
效
.

TT
K涂
泰
克

®仅
供
材
料
证
明
，
第
三
方
转
载
无
效
. 
TT
K涂
泰
克

®仅
供
材
料
证
明
，
第
三
方
转
载
无
效
.

TT
K涂
泰
克

®仅
供
材
料
证
明
，
第
三
方
转
载
无
效
. 
TT
K涂
泰
克

®仅
供
材
料
证
明
，
第
三
方
转
载
无
效
.

TT
K涂
泰
克

®仅
供
材
料
证
明
，
第
三
方
转
载
无
效
. 
TT
K涂
泰
克

®仅
供
材
料
证
明
，
第
三
方
转
载
无
效
.

TT
K涂
泰
克

®仅
供
材
料
证
明
，
第
三
方
转
载
无
效
. 
TT
K涂
泰
克

®仅
供
材
料
证
明
，
第
三
方
转
载
无
效
.

TT
K涂
泰
克

®仅
供
材
料
证
明
，
第
三
方
转
载
无
效
. 
TT
K涂
泰
克

®仅
供
材
料
证
明
，
第
三
方
转
载
无
效
.

TT
K涂
泰
克

®仅
供
材
料
证
明
，
第
三
方
转
载
无
效
. 
TT
K涂
泰
克

®仅
供
材
料
证
明
，
第
三
方
转
载
无
效
.

TT
K涂
泰
克

®仅
供
材
料
证
明
，
第
三
方
转
载
无
效
. 
TT
K涂
泰
克

®仅
供
材
料
证
明
，
第
三
方
转
载
无
效
.

TT
K涂
泰
克

®仅
供
材
料
证
明
，
第
三
方
转
载
无
效
. 
TT
K涂
泰
克

®仅
供
材
料
证
明
，
第
三
方
转
载
无
效
.

TT
K涂
泰
克

®仅
供
材
料
证
明
，
第
三
方
转
载
无
效
. 
TT
K涂
泰
克

®仅
供
材
料
证
明
，
第
三
方
转
载
无
效
.

TT
K涂
泰
克

®仅
供
材
料
证
明
，
第
三
方
转
载
无
效
. 
TT
K涂
泰
克

®仅
供
材
料
证
明
，
第
三
方
转
载
无
效
.

TT
K涂
泰
克

®仅
供
材
料
证
明
，
第
三
方
转
载
无
效
. 
TT
K涂
泰
克

®仅
供
材
料
证
明
，
第
三
方
转
载
无
效
.

TT
K涂
泰
克

®仅
供
材
料
证
明
，
第
三
方
转
载
无
效
. 
TT
K涂
泰
克

®仅
供
材
料
证
明
，
第
三
方
转
载
无
效
.
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